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VEIRO.-- Glasracken: Skotselrad
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Ditt rackes livslangd beror pa skoétsel - sa har skéter du ditt racke...
ROSTFRITT STAL

Manga tror att rostfritt betyder att stalet inte rostar 6verhuvud taget vilkket &r en allmént férekommande
missuppfattning. Rostfritt stal innebar egentligen att det ar ett rosttrogt stal, da allt stal rostar beroende pa miljo,
men rostfritt stal har hdgre motstandskraft mot korrosion.

Rostfritt stal bestar bl.a. av jarn, krom, nickel, och ibland molybden. Higre halter legeringar i den ordningen
innebar en hdgre motstandskraft. Rostfritt stal innehaller fran 12% krom. Vetro saljer flera olika kvaliteter, framst
beroende pa vilken miljo det ska sitta. Ett vanligt rostfritt (AISI 304) anvands inomhus eller i miljoer med mattligt
stora pafrestningar, sdsom kring soétvatten. Syrafast rostfritt stal (AISI 316) innehaller &ven molybden och kan
darfér anvandas i miljder med mer kannbara kemiska pafrestningar, surt nedfall, saltmattad luft eller poolmiljéer.
Den mest slitstarka ar duplext rostfritt (AISI 2205) som monteras i dom tuffaste miljéerna, sdsom langs kustlinjer
med hég salthalt i vattnet.

Legeringarna gor att en tunn hinna bildas pa stalet som skyddar det mot vidare oxidation. Beroende pa yttre
paverkan fran bl.a. férorenat regn, saltpartiklar och Iuftféroreningar kan ytrost uppsta. Varst utsatt ar miljéer pa
vastkusten och runt pooler. Ytrosten ar enkel att ta bort om man angriper flackarna tidigt. Om man inte gér ndgon
atgard kan rosten sétta sig i sma porer dar det kan vara svart att komma at med rengéringsmedel. Ta darfér som
vana att se 6ver dina racken regelbundet.

Viktigt ar att inte komma at ddelt stal med oddelt eller mindre &dla stal eftersom stdl med sdmre legeringar
smittar det ddlare stédlet, dvs det med bdttre legeringar. T.ex ska aldrig galvaniserad skruv anvdndas till rostfritt
stal. Det optimala &r att nyttja verktyg och fastelement av ett sa likartat stal som mdjligt.

Skotsel

Rostfritt stal &r inte helt underhallsfritt. Hur ofta man skall se 6ver sitt ricke beror pa val av stalkvalitet i
kombination med miljén runt om. Detta ar riktlinjer for att ditt racke skall ha en lang livsldngd.

Inomhus
Ett racke inomhus torkas av ndr man anser att racket ar smutsigt eller for dammigt. Anvand ett milt
rengoringsmedel. Tank pa att inte anvanda medel eller tvattsvampar med slipmedel eller klor.

Utomhus

Récke utomhus kraver lite mer underhall. Torka av med ett milt rengéringsmedel. Missfargade ytor
angrips med en mild betvétska, t.ex. Inox Power Cleaning. Applicera vatskan tunt med en sprayflaska, en
trasa eller en nylonsvamp av typen som anvéands i kék. Lat medlet verka i 5-10 minuter, skolj sedan
rikligt med vatten och torka av med en ren trasa. Upprepa proceduren om det behévs. Detta skall géras
2-3 ggr/ar.

Ar det en hart utsatt milj6 skall detta ske 5-6 ggr/ar. Tank pa att inte anvinda medel eller tvattsvampar
med slipmedel eller klor. Var férsiktig med angrédnsande ytor eftersom vétskan é&r fratande. Anvdnd
6gonskydd och handskar vid applicering.

Foérebyggande underhall

Direkt efter montering och efter rengéring skall racket skyddas mot angrepp fran miljéon runt om. Denna
efterbehandling effektiverar adelstalets process att aterbilda passivfilmen. Det ger ett langtidsskydd och
gor att intervallet for underhall f6rldngs till nasta gang. Anvand en fuktad trasa for att stryka pa ett tunt
lager av skyddsvatska, t.ex. Inox Care. Torka sedan torrt med en luddfri trasa eller liknande. Anvédnd
6gonskydd och handskar vid applicering.

Anvénd ej
En del rengéringsmedel kan paverka racket negativt. Detsamma galler en del svampar och borstar.

Klorhaltiga rengoringsmedel, blekmedel, silverputs och rengéringsmedel med slipmedel ar olampliga da
detta skadar stalet yta. Svampar och borstar med metalltrad forstor ocksa stalets yta. T.ex. stalull gor att
en kemisk reaktion startar vilket férsamrar stalets egenskaper, stalet "smittas". Rengoringsmaterial som
anvants till vanligt stal (kolstal, svartstal) skall inte anvandas till rostfritt stal. Fororeningar i form av sma
jarnpartiklar kan 6verforas.
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ALUMINIUM

Aluminium &r i stort satt underhallsfritt. Precis som rostfritt stal bildar materialet en passiv oxidfilm som skyddar
metallen. Vid kontakt med andra metaller kan korrosion ocksa uppsta.

Skotsel

Réacket torkas av vid behov. Anvand ett milt rengéringsmedel utan slipmedel. Tank pa att inte heller anvanda
tvattsvampar med slipmedel.

GLAS

Det finns olika typar av glas som anvénds i glasracken. Det vanligaste ar lamellglas dér 2 glasskivor
sammanfogas med en plastfilm. Denna typ av glas anvands bl.a. i framrutorna pé bilar. Om glaset gar sénder
sitter det fortfarande kvar pa plats tack vare lamellen och det faktum att de bada glasen inte spricker pa samma
satt. Man kan &ven anvanda hardat glas vilket &r mycket starkare. Om glaset gar sénder granuleras det, dvs att
glaset krossas i manga smabitar och lAmnar inga vassa skarvor som man kan skara sig pa. Hardat glas anvands
ofta i sidorutor pa bilar och i duschdérrar.

Man kan ocksa& kombinera de bada glasen och far da ett starkare glas som hénger kvar &ven om olyckan ar
framme.

Skotsel

Glaset torkas av vid behov. Anvand garna fénsterputs eller annat rengéringsmedel for glas.
Tank pa att inte anvadnda medel eller tvattsvampar med slipmedel.

TRAHANDLEDARE

Vetro séljer handledare i flera olika traslag. Olika traslag beter sig olika och reagerar med miljén, precis som stal.
Traet ar inoljat 3 ggr fran fabrik traolja.

Skotsel

Lattare smuts avlagsnas med tvalldsning och ljummet vatten. Repor och "svarare" smuts atgardas genom
slipning med finkornigt sandpapper och behandlas darefter med olja eller klarlack. Betsade ytor finslipas,
forbattras for att sedan klarlackas.

Oljade traytor utomhus bér inoljas minst 3 ggr/ar for basta bestandighet. Tillse att oljade ytor ar "mattade”.
Rekommenderade produkter ar exempelvis:

Olja: Kinesisk traolja.

Klarlack: Becker Acroma Clear syrehdrdande 2 komponent lack.

Bets: Herdins, vattenléslig.
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Bestallning av glas

Sa har tar du matt mellan stolparna
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Foljesedelnr:
(till stolparna)

Namn:
Telenr:
Mail:
Alternativ 1 — A —¥
[ ] [ ]
A-mattet tas mellan stolparna, fran insida stolpe till insida stolpe.
B-mattet tas mellan stolparna, fran insida stolpe till insida stolpe.
Glastyp: |:| Klart |:| Frostat
. -—\ [] Annat
C Glastjocklek: |:| 6 mm |:| 8 mm |:| 8,76 mm
D
l | Handledare: [_] Med L] Utan
1
U
I A é ........... A
Glasnr. A B C D
[— A 1
Stolpe 1
2
3
[ ] 4
Stolpe 2
Alternativ 2 5
A-mattet tas mellan stolparna, fran insida stolpe till insida stolpe, 6
precis ovanfor fotlocket pa den dvre stolpen.
7
B-mattet tas mellan stolparna, fran insida stolpe till insida stolpe,
hogst upp pa den lagre stolpen. 8
C-mattet tas fran den hdgra kanten, éverst pa 9
stolpe 1 till den hogra kanten 6verst pa stolpe 2.
10
D-mattet tas for att visa hojdskillnaden mellan
stolparna. 11
Vetro drar sedan av 40 mm fér klamféasten 12
Standard héjd pa glaset 13
Med handledare: 930 mm
Utan handledare: 1050 mm 14
| dessa matt &r det inréknat en standard luftspalt 15
Glas utan handledare gar 120 mm ovanfor stolpen.
16
Har man special stolpar eller andra stolpar an Vetro's sa géller
inte dessa matt. Kontakta da Vetro. 17
Fax: 031-46 18 04
Tel: 031-46 18 00
Faxa, maila eller ring till Vetro: Mail: order@vetro.se




Vetro Group AB

Kvistvagen 2,43348 Partille
tel.031461800, fax. 031461804
www.vetro.se
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